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Werkstoff-Nr.: Kurzname:

1.2320 G60CrMoV10-7

BERGISCHE AN
EDELSTAHLWERKE

BEW - Bezeichnung:

GP3M

Chemische Zusammensetzung:
(Richtanalyse in %)

C

Cr Mo \Y

0,60

2,50

0,70 | 0,10

Werkstoffeigenschaften:

Werkzeugstahlguss mit guter Harteannahme bei der
Randschichthartung, in groflen Abmessungen darstell-
bar, gut schweillbar.

Verwendung:

Schnitt-, Form- und Pragewerkzeuge.

Lieferzustand:

a) Weichgegliiht, max. 250 HB
b) Vergutet, 800 - 950 N/mm?

Physikalische Eigenschaften:

10%m

. o 20-100°C 20-200°C 20-300°C 20-400°C
Warmeausdehnungskoeffizient
m- K 12,0 12,7 13,3 13,8
[ w | 20c  3s0°C  700°C
Warmeleitfahigkeit
m- K 32,6 33,5 28,1
Warmebehandlung:
) . Temperatur Abkiihlung Gliihharte
Weichglihen
800 - 840°C Ofen max. 250 HB
Spannungsarmgliihen Temperatur Abkiihlung
Die Empfehlung 600 - 650°C bezieht sich auf den weich- S
geglihten Zustand. Bei verguteter Ausgangsstruktur ist 600 - 650°C Ofen
eine Spannungsarmglithung bei 500 - 550°C mdglich.
Temperatur Abkiihlung Anlassen
Harten Ol, Druckgas (N2), siehe
900 - 940°C | Luft oder Warmbad Anlassschaubild
500 - 550°C
Oberflachenbehandlung:
. Verfahren
Randschichtharten X
Flamme, Induktion, Laser
L Verfahren
Nitrieren — — —
Plasmanitrieren, Badnitrieren, Gasnitrieren
Verfahren
Hartstoffbeschichten . .
nicht sinnvoll

Verfahren in () sind bedingt moglich, Ricksprache erforderlich

Bergische Edelstahlwerke GmbH
Dérrenberger Weg 2 | 51766 Engelskirchen

Telefon: +49 (0) 2263 / 79 - 217
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info@bergische-edelstahlwerke.de
www.hergische-edelstahlwerke.de



(1.2320) Temperatur-Zeit-Folge fur die Warmebehandlung
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Hinweis: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben dienen der Beschreibung, eine Haftung ist ausgeschlossen.



